
Los siguientes datos indican el contenido de manganeso en el hierro. Durante 24 días se realizó un 
análisis en 5 moldes. 
 

dia molde1 molde2 molde3 molde4 molde5
1 1,40 1,28 1,36 1,38 1,44
2 1,40 1,34 1,54 1,44 1,46
3 1,80 1,44 1,46 1,50 1,38
4 1,54 1,50 1,48 1,52 1,58
5 1,52 1,46 1,42 1,58 1,70
6 1,62 1,58 1,62 1,76 1,68
7 1,58 1,64 1,62 1,72 1,60
8 1,62 1,46 1,38 1,42 1,38
9 1,60 1,44 1,46 1,38 1,34

10 1,38 1,34 1,36 1,58 1,38
11 1,34 1,28 1,08 1,08 1,36
12 1,50 1,46 1,28 1,18 1,28
13 1,26 1,50 1,52 1,38 1,50
14 1,52 1,50 1,46 1,34 1,40
15 1,50 1,42 1,38 1,36 1,38
16 1,42 1,32 1,48 1,36 1,38
17 1,32 1,40 1,40 1,26 1,26
18 1,16 1,34 1,40 1,16 1,54
19 1,24 1,22 1,20 1,30 1,36
20 1,30 1,48 1,28 1,18 1,28
21 1,30 1,52 1,76 1,16 1,28
22 1,48 1,46 1,48 1,42 1,36
23 1,32 1,22 1,72 1,18 1,36
24 1,44 1,28 1,10 1,06 1,10  

 
 
1) Grafique los datos en un diagrama de punto. 
2) Para los datos correspondientes a cada molde: 

a) construir las tablas de frecuencias. 
b) graficar  las frecuencias acumuladas. 
c) construir los esquemas tallo-hoja. 
d) graficar los histogramas superponiendo la curva normal. 
e) calcular las medias, las medianas y las medias podadas al 10% y 20%. 
f) calcular el desvío estándar, la distancia intercuartil y la MAD como medidas de dispersión. 
g) hallar los percentiles 0.90, 0.75, 0.50, 0.25 y 0.10. 
h) graficar los box plots. 

3) En base a estos gráficos discuta simetría, presencia de outliers y compare las dispersiones. 
 
(los datos están en la página en el archivo “hierro.xls”) 


